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Beurteilung — kurzgefasst

Priifmerkmal Priifergebnis Bewertung
Eignung

als Laufflachenbelag flir Spaltenbdden

in Rinderstallen geeignet

TECHNISCHE KRITERIEN

VerschleiBfestigkeit, Haltbarkeit und Alterung (Priifstandsversuche)
Abriebtest gute VerschleiBfestigkeit +
Dauertrittbelastung keine bleibende Verformung ++
Oberflache kein nennenswerter Verschleil +
Unterseite kein nennenswerter Verschleil +
Sauretest keine Verdnderungen am Belag +
MaBhaltung keine nennenswerte L&ngen- oder Breitenverénderung +
Deformationen keine ++
Handhabung, Verlegen
Verlegen in Eigenleistung einfach +
Befestigung stabil und betriebssicher +
Verlegeanleitung ausflihrlich und sehr verstéandlich ++
Sauberhaltung und Desinfektion
Verschmutzung Schlitze o)

Auftrittsflachen o}
Reinigung keine Schwierigkeiten +
Hochdruckreiniger Mindestabstand 10 cm mit Flachstrahldiise +

Mindestabstand 30 cm mit Dreckfraser +
Garantie, Recycling

5 Jahre

Matte wird vom Hersteller zuriickgenommen +

TIERBEZOGENE KRITERIEN

Verhaltensbeobachtungen
Bewegungsverhalten erhohte Aktivitat +
Komfort-/Brunstverhalten ausgepragt +
Rutschfestigkeit
Rutschfestigkeit bei Gleitversuchen gut +
Trittsicherheit gut +
Klauenbonitierung
mechanisch-traumatische Befunde deutlich positiver Einfluss ++
Form des Tragrandes tiberstehend bei mehr als 85 % der Klauen ++
Verformbarkeit und Elastizitit [1]
Laufmessung im Neuzustand 3,85 mm, sehr gut ++
Laufmessung nach Dauertrittbelastung 3,8 mm, sehr gut ++
Liegemessung im Neuzustand 7,7mm o)
Liegemessung nach Dauertrittbelastung 7,9 mm o)
Toxikologische Unbedenklichkeit

vom Hersteller bestatigt o)

Die Anforderungen der in der DIN 3763:2022-08 aufgefiihrten Kriterien werden erfillt.
Verformbarkeit und Elastizitat entsprechen Klasse 2 der DIN 3763 fiir Einflichenbuchten fiir Kalber.

Bewertungsbereich: + + / + / 0 / -/ —— (0 = Standard)

[1] ergénzt um Liegemessung
[2] ergdnzt um DIN-Norm
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Priifungergebnisse

I. EIGNUNG

Der Kraiburg Laufflachenbelag
Typ KURA S eignet sich als Boden-
belag fiir Spaltenbdden in Rinder-
stallen.

Il. TECHNISCHE KRITERIEN

Verschleilfestigkeit,
Haltbarkeit und Alterung

Bei einem standardisierten Abrieb-
test, bei dem der Belag mit einem
Schmiergelleinen (K6rnung 280)
bei einem Anpressdruck von 500 N
(= 8,1 N/cm? Flachenpressung)
gerieben wurde, betrug die Abrieb-
tiefe nach 10.000 Doppelhiiben
1,0 mm, dies entspricht ca. 4 % der
Belaghohe. Von der geriebenen
Flache (61,5 cm?) wurden 1,8 g
abgerieben. Die geringe Abriebtiefe
und der geringe Abrieb lassen
daher auf eine gute Verschleilife-
stigkeit des Bodenbelags schlielsen.

Nach einer Dauertrittbelastung auf
einem Prifstand mit einem Stahl-
ful® (Aufstandsflache 75 cm?) mit
250.000 Wechselbelastungen bei
5.000 N (entspricht ca. 500 kg)
wurden kein nennenswerter Ver-
schleils (Oberfliche und Unterseite)
und keine Schiaden an dem Lauf-
flichenbelag festgestellt. Eine blei-
bende Verformung wurde nicht
festgestellt.

Ein Sauretest in Anlehnung an

DIN 51958 mit Milchsdure zeigte
am Belag keine Veranderungen,
wie Quellungs-, Erweichungs- und
Zerstorungserscheinungen.

Tabelle 1:
Bonitierungsschema Verschmutzung

Auftrittsfliche (Kothéhe > 1cm)

1. Auftrittsflache mindestens 75 % frei
2. Auftrittsflache mindestens 50 % frei
3. Auftrittsflache mindestens 25 % frei
4. Auftrittsflache vollstiandig geschlossen

MaRhaltung

Eine nennenswerte Langen- und
Breitenverdnderung trat bei fachge-
rechtem Einbau im Praxiseinsatz
wahrend des Priifungszeitraums
nicht auf. Deformationen wurden
nicht beobachtet.

Handhabung, Verlegung

Die Verlege- und Montageanleitung
ist ausfuihrlich und durch die bild-
hafte Darstellung sehr verstandlich
(Eine CD mit einer Installationsse-
quenz wird ebenfalls bereitgestellt).
Voraussetzung fiir einen problem-
losen Einsatz ist, dass der Lauffla-
chenbelag genau zu den im Stall
verlegten Spaltenbodenelementen
passt. Hierzu ist ein exaktes Ver-
messen des Spaltenbodens vor Ort
erforderlich. Die Firma Kraiburg
kann fiir jede Spaltenbodengeome-
trie (Flachenelemente, Digoboden,
Einzelbalken) eine passende Auf-
lage anfertigen. Das hierzu erfor-
derliche Aufmass sollte durch die
Lieferfirma erhoben werden.

Das Verlegen kann einfach in
Eigenleistung erfolgen. Nachdem
die Matten auf die Spaltenboden-
elemente gelegt wurden, ist darauf
zu achten, dass die Schlitze der
Auflage exakt mit den Schlitzen des
Spaltenbodenelements (iberein-
stimmen. Danach werden die
Fixierungselemente aus Gummi
durch die im Belag vorgesehenen
Aussparungen in den darunterlie-
genden Spalt geschlagen. Eine
leichte Schmierung der Fixierungs-
elemente (z. B. Wasser) erleichtert
das Einschlagen.

Schlitz

Die Befestigung des Laufflachen-
belages hat sich wahrend des Pri-
fungszeitraums als stabil und
betriebssicher erwiesen.

Reinigung/Verschmutzung

Das Reinigen des Laufflichenbela-
ges bereitet keine Schwierigkeiten.
Bei Priifstandsversuchen mit einem
Hochdruckreiniger (etwa 145 bar,
Einwirkzeit T Minute) traten Scha-
den am Belag erst auf, wenn ein
Mindestabstand von 30 cm beim
Einsatz eines Dreckfrasers bzw.

10 cm beim Einsatz einer Flach-
strahldise unterschritten wurde.
Unter dem Lauffldchenbelag kann
sich Feuchtigkeit (Urin und Kot)
ansammeln. Dies ldsst sich nicht
vermeiden.

Bei der Reinigung und Desinfekti-
on des Belages sollten nur die nach
Angabe der Firma fiir den Boden-
belag zuldssigen Mittel verwendet
werden.

Vor und nach dem Einbau der Auf-
lagen wurde die Laufflichenver-
schmutzung untersucht.

Es wurde je Laufgang die Ver-
schmutzung eines Spaltenboden-
elementes bewertet (mindestens
vier Elemente je Stall) und durch
ein Foto dokumentiert. Dabei
wurde die Verschmutzung sowohl
der Schlitz- als auch der Auftritts-
flichen bonitiert. Zusatzlich wur-
den die Umgebungstemperatur und
die relative Luftfeuchte erfasst. Die
Bonitierungen wurden innerhalb
von vier Wochen vor und nach
dem Einbau jeweils an drei ver-
schiedenen Tagen durchgefihrt.

1. Schlitzanteil mindestens 75 % frei
2. Schlitzanteil mindestens 50 % frei
3. Schlitzanteil mindestens 25 % frei
4. Schlitzanteil vollstandig geschlossen
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Die Bewertung erfolgte nach dem
in Tabelle 1 dargestellten Bonitie-
rungsschema.

Die Verschmutzung der Schlitz-
und Auftrittsflachen hat nach dem
Einbau des Laufflachenbelages
KURA S nicht zugenommen.

Garantie und Recycling

Der Hersteller gewdhrt gemal$
seiner Garantiebedingungen eine
Garantie von 5 Jahren.

Bei Ubernahme der Frachtkosten
nimmt der Hersteller den Bodenbe-
lag in gereinigtem Zustand zuriick.

Eine schriftliche Zusage zur
Mattenriicknahme liegt vom Her-
steller vor.

Tabelle 2 :
Bonitierungsschema Klauen

I11. TIERBEZOGENE KRITERIEN

Verhaltensbeobachtungen

Die Verhaltensbeobachtungen
fanden in dem Einsatzbetrieb mit
ca. 70 Milchkiihen der Rasse
Deutsche Holstein in einem Liege-
boxenlaufstall statt.

Bewegungsverhalten

Nach Einbau des Laufflaichenbela-
ges hat die Bewegungsaktivitat der
Kihe deutlich zugenommen. Der
Bewegungsablauf ist ziigig und ent-
spannt. Durch Direktbeobachtung
von zehn zuféllig ausgewdhlten
Tieren wurden bei ziigigem, gleich-
maligem Gang Schrittldngen von

65 bis 90 cm gemessen. Die durch-
schnittliche Schrittlinge war gegen-
Uber dem Referenzbetrieb geringfu-
gig erhoht. Durch die erhohte
Bewegungsaktivitit kommt Ausrut-
schen ohne sichtbare Beeintrdchti-
gung des Tierverhaltens vor.

Die Kopfhaltung wahrend des Lau-
fens wurde bei 30 Tieren beobach-
tet. Dabei wurde unterschieden
zwischen hoher (Winkel zwischen
Hals-Widerrist-Linie und der ver-
langerte Rickenlinie kleiner als
20°) und tiefer (Winkel groBer 20°)
Kopfhaltung. 70 % der beobachte-
ten Tiere zeigten eine hohe und

30 % eine tiefe Kopfhaltung. Die
hohe Kopfhaltung spricht fir einen
sicheren und entspannten Bewe-
gungsablauf.

Bewertung Tragrand

0(1-3) Uberstehender Tragrand

R (1-3)* Runde Wand

DS doppelte Sohle

D Druckstelle

R6 Druckrehe (Rehe-Erkrankung aufgrund von Uberlastung)
RSG Klauensohlengeschwiir an typischem Druckpunkt der

belasteten Klaue

KSG Klauensohlengeschwiir

WD WeiB-Linien-Defekt

Lw lose Wand

WL Wandlasion/Wandgeschwiir

Rot Rotierende Klaue (eine Klaue wird durch Sehnenveranderung an der Spitze hochgezogen)
SD Spitzendefekt

Infektidse/sonstige Befunde

F Faule

1 = diffus; 2 = Furchen V- bzw. schichtformig;

3 = Lederhaut freigelegt
R Rehe

1-3 subakute Form; 4-5 chronische und chronisch rezidivierende

Form (Reheklaue)

4 Zwischenklauenphlegmone (Nagelbettentziindung)/Panaritium
M Mortellaro'sche Krankheit (Schweregrad 1-3)

Li Limax (Tylom/Zwischenklauenwulst)

VK vergroBerte Klaue, hinten AK, vorne IK

w Wunde/entziindliche Erscheinung der Zwischenklauenhaut

*1-3 beschreibt die anteilige Lange der betroffenen Wand in Dritteln der Gesamtlange
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Komfort- und Brunstverhalten

Uber einen Zeitraum von einer
Stunde wurden insgesamt 15 aktive
Tiere beobachtet (Milchkihe, die
weder in einer Liegebox ruhten,
noch am Futtertisch fralen). Dabei
wurde 8-mal ein Sich-Lecken an
der hinteren Korperpartie beobach-
tet, wobei die Tiere sicher auf drei
Beinen standen.

Das Brunstverhalten war mit haufi-
gem Aufreiten deutlich ausgepragt.
Sowohl die aufspringenden als
auch die besprungenen Milchkiihe
standen sicher ohne auszurutschen
auf dem Laufgangbelag.

Nach Einbau des Laufflaichenbela-
ges konnte im Einsatzbetrieb fest-
gestellt werden, dass einzelne Tiere
im Laufgang lagen. Bei nicht opti-
mal gestalteten Liegeboxen steigt
das Risiko, dass Tiere haufiger im
Laufgang liegen.

Klauenbonitierung

Im Priifungszeitraum wurde im Ein-
satzbetrieb dreimal eine Klauen-
pflege und -bonitierung an allen
Kihen durchgefiihrt. Es wurden nur
die Kihe (27 Tiere) in die Auswer-
tung einbezogen, die bei allen drei
Bonitierungsterminen untersucht
werden konnten. Die Befunde wur-
den nach einem Bonitierungssche-
ma (siehe Tabelle 2) erfasst.

Zum Zeitpunkt der ersten Bonitie-

Wiéhrend der Klauenbonitierung
wurde auch die Dorsalwandldnge

(siehe Bild 2) der Klauen gemessen.

Klauenbefunde

Die Anzahl der mechanisch-
traumatischen Befunde bei den
27 untersuchten Tieren am jewei-
ligen Bonitierungstermin ist in
Bild 3 dargestellt.

Vor dem Einbau des Laufflachen-
belages wurden in dem Einsatz-
betrieb, bezogen auf 100 Kiihe,
259 mechanisch-traumatische
Befunde festgestellt.

Grundsatzlich wurden an jeder
Klaue alle Befunde erhoben somit
konnte eine Klaue mehr als einen
Befund haben.

Nach dem Einbau des Laufflachen-
belages KURA S wurden nach neun

mechanisch-traumatische Befunde bezogen auf 100 Kiihe
vor, drei und neun Monate nach Einbau KURA S
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Anzahl mechanisch-traumatischer Befunde
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Form des Tragrandes vor, drei und neun Monate
nach Einbau KURA S (27 Kuhe, 216 Klauen)
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Bild 5:

Form des Tragrandes vor, drei und neun Monate nach Einbau von KURA S (27 Kiihe, 216 Klauen)

Monaten noch 92 mechanisch-
traumatische Befunde festgestellt.

Es ist ein deutlich positiver Einfluss
auf den Riickgang der mechanisch-
traumatischen Befunde zu ver-
zeichnen.

Die Anzahl der infektiosen Befunde
(Fdule und Mortellaro), bezogen
auf 100 Tiere, ist in Bild 4 darge-
stellt.

Vor dem Einbau des Laufflichen-
belages wurden in dem Einsatz-
betrieb, bezogen auf 100 Kiihe,
178 infektidse Befunde festgestellt.
Eine Klaue konnte mehr als einen
Befund haben. Nach dem Einbau
des Laufflachenbelages KURA S
wurden nach neun Monaten noch
17 infektiose Befunde festgestellt.

Aus dem Verlauf der Grafik ist
erkennbar, dass neben dem Lauf-
gangbelag noch weitere Faktoren
einen Einfluss auf die festgestellten
infektiosen Befunde haben

Form des Tragrandes

Die Auswirkungen des Laufflachen-
belages auf die Form des Tragran-
des ist in Bild 5 dargestellt:

Vor dem Einbau des Laufflichen-
belages wurde bei 82 % der Klauen

eine runde Wand festgestellt.

Nach neun Monaten auf dem Lauf-
flichenbelages KURA S konnte

bei 91 % der untersuchten Klauen
ein Uberstehender Tragrand fest-
gestellt werden.

Dorsalwandlinge
der Klauen

Nach einer Haltungszeit von sechs
Monaten auf dem Laufflichenbelag
KURA S betrug der mittlere Lan-
genzuwachs der Klauendorsalwand
0,9 cm. Eine Klauenpflege ist des-
halb mindestens zweimal pro Jahr
zu empfehlen.

Rutschfestigkeit

Gleitzugversuche mit einem run-
den Kunststoffful’ (Aufstandsflache
75 cm?) und mit einer Gleitge-
schwindigkeit des Kunststofffules
von 20 mm/s ergaben eine gute
Rutschfestigkeit auf trockenem und
nassem, neuwertigem Belag.

Nach 3 Monaten Praxiseinsatz
wurden an mindestens zwolf Punk-
ten im Stall (mind. drei Punkte je
Laufgang) die Gleitzugmessungen
wiederholt.

Die gemessenen Reibbeiwerte ()
lagen alle Gber dem Mindestwert
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von p = 0,45, was auf eine gute
Trittsicherheit hinweist.

Bei der Herstellung des Lauf-
flachenbelages wird ein Silikon-
trennmittel verwendet. Dadurch
ist die Trittsicherheit zu Beginn
beeintrachtigt. Dieser Silikonfilm
verliert sich nach wenigen
Tagen.

Verformbarkeit
und Elastizitat [3]

Liegemessung

Bei den Kugeleindruckversuchen
mit einer Kalotte (r= 120 mm)
betrug die Eindringtiefe im Neuzu-
stand 7,7 mm. Der hieraus errech-
nete Aufagedruck von 34,5 N/cm,
[dsst eine Belastung der Carpalge-
lenke beim Abliegen und Aufstehen
erwarten.

Die Elastizitat wurde nach einer
Dauertrittbelastung mit einem
Stahlfuls (Aufstandsflache 75 cm)
mit 250.000 Wechselbelastungen
bei 5.000 N gemessen.

Die Eindringtiefe der Kalotte
erhohte sich nach dem Dauertest
von 7,7 mm auf 7,9 mm. Der Auf-
lagedruck verringerte sich von
34,5 N/cm auf 33,6 N/cm.

[3] ergénzt um Liegemessung
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Bild 6:
Liegemessung — Verformbarkeit in Abhangigkeit vom Auflagedruck
(vor und nach der Dauertrittbelastung)

Das bedeutet, dass Verformbarkeit
und Elastizitdt gering zunehmen
(siehe Bild 6).

IV. UMFRAGEERGEBNIS

Eine Umfrage in 12 landwirt-
schaftlichen Betrieben, die den
Laufflachenbelag bis zu einem
Jahr im Einsatz haben, bestétigte
die Prifergebnisse.

Laufmessung

Bei Eindruckversuchen im Neu-
zustand mit einem Stahlfu® (Auf-
standsflache 75 ¢cm?) und einer Ein-
dringkraft von 2000 N (entspricht
ca. 200 kg) betrug die Eindringtiefe
3,85 mm.

In den Betrieben wurden insge-
samt 2.670 m? des Laufflachen-
belages verlegt. Das Verlegen
erfolgte bei 83 % der Betriebe
Die Elastizitat wurde nach einer
Dauertrittbelastung mit einem
Stahlfuls (Aufstandsfliche 75 cm?)
mit 250.000 Wechselbelastungen

bei 5.000 N gemessen. .
8 Gewabhrleistung

Die Eindringtiefe des Stahlfufies
5 Jahre

verringerte sich nach dem Dauer-
test von 3,85 mm auf 3,8 mm (Mit-
telwerte aus jeweils drei Messun-
gen).

Lieferbare Formate

Das bedeutet, dass die Verformbar-
keit nur sehr gering nachlasst.

(pro Einzelmatte)

Toxikologische

Lénge
Unbedenklichkeit

Breite
Dicke
Gewicht, je m?

Vom Hersteller wurde die toxikolo-
gische Unbedenklichkeit des
Bodenbelages bescheinigt.

in Eigenleistung. 83% der Befrag-
ten gaben an, dass der Einbau ein-
fach und praktikabel zu realisieren
ist.

Die Verschmutzung des Spalten-
bodens wird nach dem Einbau
des Laufflachenbelages von 91 %
der Befragten als unverandert
bewertet.

Bei tiber 90 % der Betriebe konnte
eine deutliche Veranderung des
Tierverhaltens (andere Kopfhaltung
und aktiveres Brunstverhalten)
festgestellt werden. In vier Betrie-
ben liegen nach Einbau des Lauf-
flichenbelages einzelne Kiihe

auf den Laufgdngen.

In 83 % der Betriebe sind die
mechanisch-traumatischen Klauen-
befunde zuriickgegangen. Eine Ver-
dnderung der Klaue (Tragrand,
Klauenldnge) wurde in 100 % der
Betriebe festgestellt.

Ein gutes bis sehr gutes Gesamt-
urteil wird dem Laufflichenbelag
KURA S von allen Befragten gege-
ben und alle wiirden ihn im
Bedarfsfall wieder anschaffen.

Beschreibung und Technische Daten*

Anfertigung nach Maf fiir typische Spaltenbdden in allen Grofen.

Hauptabmessungen und Gewicht

max. 3500 mm
max. 1300 mm
24 mm
je nach Schlitzanteil ca. 15,5 kg

* gemessene Werte




Der DLG SignumTest stiitzt sich auf
die technischen Messungen auf
den Priifstinden der DLG Priifstelle
sowie die Einsatzuntersuchungen,
die Verhaltensbeobachtungen, die
Klauenbonitierungen und eine
Umfrage in Praxisbetrieben.

Auf den Priifstinden wurden die
Verformbarkeit und die Material-
harte durch einen Eindruckversuch,
die Dauerhaftigkeit der Elastizitat
durch Wechselbelastungen, die
Abriebfestigkeit durch einen
Abriebtest mit Schmiergelleinen,
die Rutschfestigkeit durch Gleitzug-
versuche und die Bestandigkeit der
Oberflache gegen Milchsdure in
Anlehnung an DIN 51 958 unter-
sucht.
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